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Le Laboratoire de Géotechnique et des Bétons (LGB) fait partie intégrante de la Société du Canal de Provence (SCP) depuis sa
création en 1957.

Il assure, pour le compte de la SCP, les missions géotechniques et participe aux études et a la réalisation des ouvrages.

Fort de son expérience, le LGB offre les mémes services pour les clients publics (collectivités territoriales : structures
intercommunales, communes...) et privés (bureaux d'études, entreprises de BTP) et vous aidera a mener a bien vos projets dans
les domaines du BTP et du génie civil.

VOUs ASSISTER ET VOUS CONSEILLER SUR L'ENSEMBLE DE VOS BESOINS :

PRELEVEMENTS ESSAIS DE MECANIQUE ESSAIS SUR BETONS IDENTIFICATION
DE MATERIAUX DES SOLS ET ROCHES DES SOLS

CONTROLE DE REEMPLOI DES ETUDE DE TRAITEMENT DE SOLS
GRANULATS MATERIAUX AUX LIANTS HYDRAULIQUES
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POUR VOS MISSIONS D'INGENIERIE GEOTECHNIQUE

IDENTIFICATION DES SOLS ET GISEMENTS DE

MATERIAU :

e classement G.T.R., essai proctor, granulométrie,
e valeur au bleu, fragmentabilité, dégradabilité, perméabilité,
e essais de retrait-gonflement, essais de liquéfaction des sols.
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DETERMINATION DES PARAMETRES DE
DIMENSIONNEMENT DES FONDATIONS
D'OUVRAGES GEOTECHNIQUES :

e essais triaxiaux,

® essais de cisaillement direct,

® essais cedométriques,

e essais de dessiccation,

e amplitude de gonflement des sols.

AGREMENT DES
PRODUITS DE
CARRIERE :

e préparation de fractions
granulaires 0/D,

e essai Los Angeles,

e essai Micro-Deval,

o friabilité des sables.

DIAGNOSTICS :

e inspection de chaussée,

e essais de déflexion,

* carottage,

e auscultation des ouvrages
bétons,

e enrobage des aciers,

e sclérométre,

e profondeur de carbonatation,

e féroscan.

IDENTIFICATION DES
ROCHES :

e résistance en compression,
e modules d'Young,

e teneur en carbonates,

e vitesse sonique.

CONDITIONS
D'UTILISATION DES
MATERIAUX :

e conditions de stockage,

e conditions de mise en ceuvre,

* pilotage de planche d'essais,

e validation de modes
opératoires.

POUR FACILITER VOS SUIVIS DE CHANTIER
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ETUDES DE TRAITEMENT DE SOLS AUX LIANTS

HYDRAULIQUES :

e assistance technique sur chantier,

e prélevement de matériau,
e formulation,

REALISATION

D'OUVRAGES BETON :

e épreuves de convenance,

¢ mesure de la consistance du
béton frais,

e rectification des éprouvettes,

e conservation en immersion,

¢ détermination des
caractéristiques mécaniques,

® porosité.

e aptitude au traitement,
e imperméabilisation,
e maitrise du gonflement.

e

SUIVI DES CHANTIERS
DE TERRASSEMENT :

e Controle de portance des plateformes
- essais a la plaque,
- essais de déflexion.
e Controle de mise en ceuvre des remblais
- essais de densité en place,
- pénétromeétre dynamique a énergie
variable,
- tenue des remblais,
- visite de chantier,
- caractérisation des sols d'assise,
- suivi et contréle des matériaux
d'apport.





